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交流インピーダンス測定結果（半電池評価、参考データ）

■・・・LN-0001：D50=1um

■・・・LN-0005：D50=5um

■・・・LN-0010：D50=10um

■・・・LN-0001：D50=1um

■・・・LN-0005：D50=5um

■・・・LN-0010：D50=10um
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